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ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, пом.XXXIV, этаж 10 

ТУ BY 400024166.033-2024

1

Качественные характеристики*:

Химический состав*:

C Si Mn S P Cr Ni Cu Al N As

0.14 0.02 0.16 0.011 0.016 0.03 0.02 0.02 0.04 0.004 0.001

0.14 0.02 0.17 0.007 0.010 0.02 0.01 0.01 0.04 0.005 0.001

0.13 0.01 0.52 0.012 0.010 0.02 0.01 0.01 0.05 0.005 0.001

0.14 0.01 0.19 0.021 0.010 0.02 0.01 0.02 0.04 0.005 0.001

Результаты испытаний*: 

*по данным ТТД; **номинальный размер; ***теоретическая.

Указанная в сертификате продукция соответствует  по качеству требованиям НТД

ПРИМЕЧАНИЕ* :

Горячее цинкование: ОАО "Речицкий метизный завод".

Металлопрокат поставляется по теоретической массе.

Гоголкина Г.В.

Воронина Л.Н.

425 416/408 34 уд/уд 30

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. 

ООО "АГРУПП" с подачей на подъездной путь ОАО "ПЖТ" "ЛУЧ", г. Новосибирск

Б258483 

Б258483 425 421/429 34 уд/уд 30

Б258483 

Неразрушающий контроль сварного шва 100%.

Способ отгрузки (транспорт) указан заказчиком.

Работу по проверке качества 

провел,сертификат подготовил:

Начальник ИЛ 

"СтройЛаборатория СЛ":

Г357164 426 424/421 43 уд/уд 30

В357137 457 424/421 32 уд/уд 30

Толщина цинкового 

покрытия, мкм, не 

менее:

А357676 423 416/408 34 уд/уд 30

Номер 

плавки*

массовая доля элементов, % 

А357676

В357137

Г357164

Номер плавки*

Предел 

прочности, 

МПа

Прочность 

сварного 

соединения

Относит. 

удлинение           

% 

Сплющивание

№ п/п Точн длин
Кратность 

длины

Группа 

качества

1 II МД В

6000 22 594 3 564       22,980

Итого: 22 594 3 564       22,980

А357676    

Б258483  

В357137      

Г357164

303032/11   

303032/08       

303032/09    

303032/15      

303032/16   

Ст3пс 76,0 3,5 6,448

Масса п.м.***, 

кг 

Длина    

профиля**, мм

Количество 

мест(пачек)*

Количество, 

шт*

Общая длина, 

м*
Масса, т ***

№          

п/п

Номер 

плавки*

Номер партии 

(пачки)*
Марка стали*

Наружные 

размеры**, мм

Толщина 

стенки**, мм

Производитель /адрес : ПАО "Северсталь" 162608 Вологодская обл. Череповец, ул Мира, 30

Грузополучатель /адрес :

В178

Трубы э/с оцинкованныеНаименование продукции: Стандарты: ГОСТ 10705-80

Заказчик /адрес : (НТД) ГОСТ 380-2005

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 311403 от 12.02.2026

Испытательная лаборатория “СтройЛаборатория СЛ”                 Лист

 в составе ООО "СтройЛаборатория СЛ" ИНН 7734011175 Листов

г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.14 к.2. тел.(499) 191-34-05  stroilab1@yandex.ru

 Аттестат аккредитации ИЛ  № RU.МСС.АЛ.1334




